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Il sistema Colata si identifica in un rivestimento resinoso trasparente a spessore per la
realizzazione di inglobi, inclusioni, colate ad alto spessore mantenendo un altro grado di
trasparenza e lucentezza.

Il sistema consiste in formulati impiegati quali promotori di adesione e formulati
trasparenti a spessore (Pavaglass UV Colata) essenziali per la realizzazione del
rivestimento resinoso. Tali materiali sviluppati nei nostri laboratori sono composti da
resine di natura polimerica, esenti da solventi e sostanze nocive, 100% solido.

Attraverso I'impiego di specifici promotori di adesione € possibile ottimizzare I'aggancio
in relazione alle diverse tipologie di supporto; anche in presenza di umidita in
controspinta (consultare ns. ufficio tecnico).

s el S

Show-room, mostre, abitazioni, uffici, locali pubblici, ristoranti, hotel, discoteche,
autosaloni e/o concessionarie, oggettistica, pannelli, tavoli, specchi, quadri, banconi e
tavoli

Intervallo di esercizio da -10°C. a + 40° C.




RISULTATI ottenuti miscelando BASE + REAGENTE + PARTE C (se presente)

unire il prodotto BASE con la corretta % in peso di REAGENTE mescolando
bene con miscelatore a basso numero di giri, (mescolare separatamente la
confezione Base prima dell'aggiunta del Reagente per risospendere eventuali
sedimenti).

100 (* 1%) secondo le modalita interne test lab.

al tatto dopo 10-12 ore a 20 % 2°C, indurimento da 4 - 8 giorni in funzione
della temperatura ambientale.  temperatura ambientale.

Tendenza all'opacizzazione ed all'annebbiamento in ambienti con basse
temperature (< 15°C) ed alta U.R. (> 65%).

dopo 10/18 ore in funzione della temperatura e degli spessori ottenuti.

Compatibilita e sovraverniciabilita, consultare Ufficio Tecnico.

(teorica per 1 mm di spessore) 1,150 — 1,200 kg/m? - spessore massimo per
singola colata 13-15 mm.

Lucido, trasparente, leggera tendenza all'ingiallimento per esposiz. U.V., con
I'usura e I'invecchiamento.

Coeff. attrito dinamico > 0,40

Bq-s1 (Classe 1 rif. Norma Italiana)

con diluente nitro.

mesi 12 nelle confezioni originali sigillate, in ambienti aerati ed asciutti a
temperatura ambiente e non inferiore a + 10°C.

METODO DI ANALISI

131sT 21

ASTM D 2369
EN ISO 3251

ASTM D 1640
EN ISO 866

ASTM D 1640

131ST 03

B.C.R.A. D.M. 14.6.89

EN 13501-1 / EN ISO 9239-1

ENISO 11925-2

(*) Test eseguiti secondo le modalita riportate nel piano interno di controllo, provini non a film. RIF. UNI EN 13892-2 (altospessore). (**) Valori Tipici

Dopo 7 giorni a 25 +2°C

Il Sistema non é autoportante secondo UNI10966, ma condizionato dal supporto; i provini realizzati
non a film ma secondo UNI EN 13892-2.

Adesione Cls (MPa) ASTM D 4541 EN 1542 >1,5
Abrasione (1Kg 1000giri) ASTM D 4060 EN ISO 5470/1 <50 mg
Durezza Superficiale Shore UNI EN ISO 866 >08 A
Allungamento Rottura 1,3+0,4 %

Abrasione meccanica o manuale, pallinatura, levigatura.

Spatola dentata o racla, con temperature non inferiori a + 15°C e superiori a 30°C. Si consiglia I'utilizzo del
rullo frangibolle per eliminare I'aria inglobata. Dato che il film realizzato risulta pressoché impermeabile, si

possono generare, in presenza di umidita, bolle o distacchi.

Contenitori metallici.

Scrupolosa osservanza delle norme igieniche in uso per la manipolazione delle resine (Circ. Min. Lav.

46/1979 e 61/1989). Per info ns. sch. sicurezza.
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Le indicazioni contenute nella scheda tecnica
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